Priifstelle Wasser

PRUFZEUGNIS (V)

Uber die Untersuchung von "Klinger Graphittaminat H/HL und PSM" gemal der KTW-Leitlinie
des Umweithundesamies (UBA)

Hersteller: Klinger AG Egliswil, Egliswil, Schweiz
Art der Proben: Graphitqualitat

Bezeichnung der Proben: "Klinger Graphitlaminat H/HL und PSM”
Art der Prifkdrper: Probeplatien

Eingang der Proben: 13.05.2008

Probenehmer: Auftraggeber

TEZW-AZ.: KA 0333/14

Untersuchungsergebnisse

1. Rezeptur: wurde unter KC 103/13 vorgelegt und Gberprift
2. Migrationstest:

Kaltwasser 23°C 1.-3.Tag | 4. -6 Tag 7.-9 Tag |Richtwert fiir 3. Extraktion

Klarheit, Farbung, Geruch, nnb nnb nnb nicht nennenswert heeinflusst

Geschmack, Schaumbildung
C-Abgabe {mg C/m?d] <1 <1 <1 < 125
Cly-Zehrung Img Cla/m?d] 19 10 7

Die untersuchten Proben "Klinger Graphitiaminat H/HL und PSM" fur den Kontakt mit Trinkwasser entsprechen den
Anforderungen der KTW-Leitlinie des Umweitbundesamtes (UBA) {Bgesundhbl. 2005) im Bereich Dichtungen.

Anmerkung:

Dieses Prilfzeugnis basiert auf der Erstprifung (TZW-Az.: KA 182A/08) vom 24.06.2008 und wurde unter (TZW-Az.

KA 366/09) vom 03.11.2009 umgeschrieben, Weiterhin wurde es unter {TZW-Az.; KA 010/13) vom 20.02.2013 verlan-
gert. ‘
Die Giiltigkeit dieses Priifzeugnisses richtet sich nach andernorts festgelegten Bestimmungen. Sie endet jedoch spates-
tens am 23.06.2018, '

Karlsruhe, den 06,11 .2014 ig é%

Dr J. Klinger /A Dr-ing. R. Turkavic
Leiter der Prifstelle

Die Versfentlichung des Prifzeugnisses — volistandig oder in Auszigen — ist ohne ausdruckliche Genehmigung von seiten
der Prufstelie nicht gestattet
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